
 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ЯВИЩ У БОРОТЬБІ З 

КОРОЗІЄЮ 

  

Виконав: В.Н. Андрущак.  

Керівник: О. М. Синіцький 

 
 

 

Харківський державний 

автотранспортний коледж 



Обладнання: 

• Батарейка сольова, ватний диск, дріт 

мідний, оцет 9%, сода, джерело струму 



• Закріплюємо мідний дріт на корпусі 

батарейки 



• Ватний диск закріплюємо з негативного 

полюсу батарейки 



• Змочуємо ватний диск оцетом 



• Мідний дріт з’єднуємо з позитивним 

полюсом джерела 



• Негативний полюс з’єднуємо з оброблюючим 

металом, і починаємо процес цинкування 



• Майже відразу, ми бачимо результат 

цинкування 



• Нейтралізуємо дію кислоти содою 



• До 



• Після 



Дякую за увагу! 


